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TABELLA MATERIALLI:

Conglomerato cementizio per magrone

C12-15

Calcestruzzo per opere in fondazione

C25-30

classe di consistenza S4
slump 160-210 mm

classe di esposizione XC2
massimo rapporto a/c 0.60

minimo contenuto in cemento 300 kg/mc

diametro massimo inerti 27 mm
copriferro 3.5 cm
Calcestruzzo riempimento micropali

C25-30

classe di consistenza S5
slump > 220 mm

classe di esposizione XC2
diametro massimo inerti 16 mm

Micropali a semplice cementazione, riempiti a bassa pressione, camicia

interna in acciaio tipo S355JR(C)
Acciaio in barre per armatura

B450C

Carpenteria metallica per strutture

Dissipatori

Tipo HBF 195/30 come realizzato da SOMMA INTERNATIONAL ovvero con le
medesime caratteristiche di duttilita e curva forza-spostamento
Legno lamellare GL24h (UNI EN 1194)

Tessuto in fibra di carbonio
grammatura 300 gr/m2
modulo elastico a trazione >240000 N/mm2
resistenza media a trazione >3000 N/mm2
Resina epossidica strutturale per I'applicazione di tessuto in fibra di carbonio

temperatura di applicazione da +5°C a +30°C
adesione al calcestruzzo>3.0MPa a rottura del cls
resistenza a compressione>70MPa

resistenza a flessione >70MPa

resistenza a trazione>40MPa

modulo elastico a compressione 3000MPa
modulo elastico a flessione 2500MPa

modulo elastico a trazione 2600MPa

temperatura di esercizio da -35°C a +90°C

Tubi strutturali, profilati e sagomati, lamiere per composizione saldata Connettori a fiocco in fibra di carbonio diam.10mm

- carpenteria interna ed esterna

S 355 JO (UNI EN 10025-2) per sezioni aperte
S 355 JO (UNI EN 10210-1) per sezioni chiuse
Zincatura str. metalliche C4-H(UNI EN ISO 14713-1:2017)

Modulo elastico >230Gpa
Resistenza a trazione 4700 MPa
Allungamento a rottura 2.0%
Lastre cartongesso alta densita tipo "Diamant" sp.15 mm (densita 21000 kg/mc)

RINFORZO DEL PILASTRO IN C.A.
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FASCIATURA DEL PILASTRO
CON N°1 ANELLO DI FRP
b=200mm

DETTAGLIO FASCIATURA

ISTRUZIONI PER [A POSA IN OPERA DEL COMPOSITO

Saldature a cordone e compl.penetrazione E52D
Bulloni in acciaio zincato, classe 8.8
Connettori filettati per ancoraggi chimici 8.8
Resine per ancoraggi chimici HIT HY 200
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1) PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Rimuovere gli strati degradati mediante sabbiatura,idropulitura
e asportazione meccanica. Applicare sulla superficie asciutta ed

VISTA LATERALE DEL

INTERVENTO 9
INTERVENTO CON CATENE PER EVITARE IL
RIBALTAMENTO DEI TIPANI MURARI ALL. A-I

PILASTRO scaia 1:10
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PARTICOLARE TIPO PER L'APPLICAZIONE DEL

opportunamente trattata il primer a rullo. Livellare la muratura
con stucco o betoncino epossidico.

COMPOSITO ALLE STRUTTURE ESTERNE scALA 1:10

2) APPLICAZIONE DEL PRIMO STRATO DI RESINA

3) Posa in opera dei nastri di fibre di carbonio. Applicare i nastri
fibrorinforzati sulla strato di resina ancora fresco, utilizzando un

rullo cosi da eliminare tutta I'aria eventualmente intrappolata.

La lunghezza di sovrapposizione deve essere maggiore di 20 cm.
Dopo aver messo in opera il nastro aspettare circa 30 minuti perché
il foglio si impregni di resina.

4) APPLICAZIONE DEL SECONDO STRATO DI RESINA

5) Sbruffatura a fresco di polvere di quarzo per

l'aggrappaggio dell'intonaco successivo
ggrappaggr ! Hecessiv NASTRO MONODIREZIONALE

IN COMPOSITO

“““““ ADESIVO

SUPPORTO SU cUI
INCOLLARE IL
NASTRO IN FRP

SUPPORTO SU CcUI
INCOLLARE IL
NASTRO IN FRP

PRIMER

SEZIONE LONGITUDINALE SOTTOTETTO scata 1:20

N°2 CATENE @24

TENDITORE
(n°1 TENDITORE/3-4m)

DEMOLIZIONE DELL'INTONACO
ESISTENTE E RIFACIMENTO
CON MALTA FIBRORINFORZATA
E RETE IN FIBRA DI VETRO

1 @8/50 INSERITO CON
RESINA NEL CORDOLO E
SOVRAPPOSTO ALLA
RETE DEL BETONCINO
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PARTICOLARE ANCORAGGIO CATENA scaia 1:10
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PROTEZIONE DELL'ANCORAGGIO
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